
Schweizer Norm
Norme suisse
Norma svizzera

Bauwesen 561 272

EINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L’ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION

Grundwasserabdichtungen
Verständigung

Planung

Bemessung

Materialien

Ausführung

Leistung und Lieferung

3/1997   Herausgeber :
Schweizerischer lngenieur- und Architekten-Verein
Postfach, 8039 Zürich Telephon 01/283 15 15    Fax 01/201 63 35

Copyright © 1980 Zurich by S.I.A.



Einleitung

Die vorliegende Empfehlung S.I.A. basiert auf dem gegenwärtigen Stand der schweizerischen Aus-
führungspraxis von Grundwasserabdichtungen. Sie bildet die Grundlage für eine fachgerechte Projek-
tierung und Ausführung von Grundwasserabdichtungen.
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