
Schweizer Norm
Norme suisse
Norma svizzera

Bauwesen 564 270

EINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L’ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION

Ersetzt Norm SIA 170, Ausgebe 1970

Abdichtungen aus Dichtungs-
bahnen oder Gussasphalt –

Leistungen und Ausmass

2/1993 Herausgeber:
Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein
Postfach, 8039 Zürich    Telefon 01/283 15 15
Normen und Drucksachenverkauf, Telefon 01/283 15 60

Copyright © 1992 by SIA Zurich

Schweizerischer
Ingenieur- und Architekten-Verein



INHALT

Seite

0 Geltungsbereich ....................................................................................................... 2

1 - 6 * 

7 Leistungen und Ausmass ........................................................................................ 3

A 1 Erläuterungen zu den Ausmassvorschriften................................................................ 6
A 2 Publikati0nen.............................................................................................................. 7

Genehmigung und lnkrafttreten ................................................................................................. 8

* Diese Kapitel des SIA-Normenaufbaus werden in dieser Norm nicht verwendet.

0 GELTUNGSBEREICH

0  1 Abgrenzung

Die vorliegende Norm enthält die werkvertraglichen Bestimmungen für die Ausführung von Abdich-
tungen aus Dichtungsbahnen oder Gussasphalt. Sie ergänzt die Normen SIA 117, Ausschreibung und
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen, und SIA 118, Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten.

Für die technischen Bestimmungen zur Ausführung von Abdichtungen gelten die Empfehlungen SIA
271, Flachdächer, SIA 272, Grundwasserabdichtungen, und SIA 273, Gussasphalt im Hochbau.

Für die technischen Bestimmungen zur Ausführung von Abdichtungen im Brückenbau gelten die
Normen des VSS.

0  2 Mitgeltende Bestimmungen

Im Text dieser Norm wird auf die nachfolgend aufgeführten Normen und Empfehlungen verwiesen.
Diese sind ganz oder in Teilen, im Sinne der Hinweise mitgeltend.

Norm SlA 117 Ausschreibung und Vergebung von Arbeiten und Lieferungen bei Bauarbei-
ten

Norm SlA 118 Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten

Norm SlA 123 Bedingungen und Messvorschriften für Spenglerarbeiten, Metallverklei-
dungen und Metallbedachungen (in Revision; neu Norm SIA 233)

Empfehlung SIA 271 Flachdächer

Empfehlung SIA 272 Grundwasserabdichtungen

Empfehlung SIA 273 Gussasphalt im Hochbau

Empfehlung SIA 274 Fugenabdichtungen in Bauwerken (in Vorbereitung)

Empfehlung SIA 414/10 Masstoleranzen im Hochbau (in Vorbereitung)
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Mitglieder der Kommission SIA 270 «Abdichtungen aus Dichtungsbahnen oder Guss-
asphalt»

Präsident:  M. Bosshard, Arch., Zürich SIA

Mitglieder:  P. Balzan, Epalinges VERAS
H. Jau, lttigen SDV
O. Marxer, Arch. SIA, Lausanne SIA
H.K. Meier, Zürich VERAS
St. Muntwyler, Zürich SSIV
P. Parolini, Basel SSIV
H. Stettler, Eggiwil SDV
G. Strickler, Zürich VZA

Genehmigung und Inkrafttreten

Die vorliegende Norm SIA 270 «Abdichtungen aus Dichtungsbahnen oder Gussasphalt-Leistungen
und Ausmass» wurde von der Delegiertenversammlung des SIA am 13. Juni 1992 in Bern genehmigt.

Sie ersetzt die Norm SIA 170, Bedingungen und Messvorschriften für plastische Dachbeläge, vom
1. Mai 1970 sowie die Kapitel 7 der Empfehlungen SIA 271, Flachdächer, vom 1. Juni 1986, und SIA
272, Grundwasserabdichtungen, vom 1. Oktober 1980.

Sie tritt am 1. November 1992 in Kraft.

Der Präsident: Dr. H.-H. Gasser
Der Generalsekretär. C. Reinhart
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