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SN EN 206-1:2000

Avant-propos national

1 Généralités
1.1 Domaine d’application

La norme SN EN 206-1:2000 s’applique au béton destiné aux structures coulées en place, aux structures
préfabriquées, aux éléments de structure préfabriqués pour bâtiments et structures de génie civil. D’autres
indications sont données au chapitre 1.

1.2 Objet et but
L’avant-propos national contient, avec l’annexe nationale, des indications et règles d’application de la norme
en Suisse.

2 Compétences
La norme EN 206-1:2000 a été élaborée par le Comité Technique CEN/TC 104 «Béton et produits relatifs au
béton» et, en Suisse, elle est du domaine d’attribution de la Société suisse des ingénieurs et des architectes
(SIA). Le groupe de travail SIA 162-4 «Béton» s’est chargé des travaux de la commission nationale
correspondante.

3 Historique
Dans le but de supprimer les entraves techniques au commerce, et dans le cadre de l’accord entre les pays de
l’Union Européenne (UE) et de l’Association Européenne de Libre Échange (AELE), la Suisse s’est engagée à
adopter les normes européennes (EN). Elle n’a pas formulé de réserves concernant la norme européenne
EN 206-1:2000 et l’a intégrée dans les normes suisses en tant que SN EN 206-1:2000.

4 Relations
L’annexe C de la SN EN 206-1:2000, qui règle l’évaluation, la surveillance et la certification des contrôles de
production, entrera en vigueur le 1er janvier 2003 avec un délai de transition jusqu’au 1er juillet 2004.
Les tâches de l’organe de certification selon annexe C doivent être assumées par un organe de surveillance.
Les organes de contrôle et de surveillance (organes d’évaluation de la conformité) doivent satisfaire aux
exigences de la Loi sur les produits de construction (art. 8).
Les exigences relatives aux granulats qui doivent être utilisés dans le béton selon SN EN 206-1:2000 se
trouvent dans l’avant-propos national et l’annexe nationale de SN EN 12620:2002 «Granulats pour béton».

5 Entrée en vigueur
La norme SN EN 206-1:2000 entrera en vigueur le 1er janvier 2003.

6 Remarques
Dans différents chapitres, EN 206-1:2000 permet l’application de normes ou règles nationales sur le lieu
d’utilisation du béton (voir Introduction).
Les règles d’application suisses, qui sont à observer en plus sont mentionnées dans l’annexe nationale NA.
Ces règles d’application sont listées d’après les chapitres en rapport de EN 206-1:2000. Des indications sont
en outre données pour une meilleure compréhension de la norme.
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